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3° Rapporto su economia circolare in Italia -
2021

C.E. Network, Enea - MIiTE

 Industria dell’acciaio primario e dell’alluminio nel mondo: maggior
contributo di emissioni di GAS serra (fonte IRP 2019) in quanto ancora alto
'uso del carbone (non in Italia) e la forte richiesta di energia elettrica

* Ridurre I'impronta carbonica della produzione di metalli € comunque
possibile mediante il riciclaggio (riciclo di rottami ferrosi)

* Previsioni al 2100 indicano un aumento della richiesta di acciaio primario di
2,5 volte rispetto al 2015 e quindi non si potrebbe far fronte con il solo
ricorso al riciclo di rottami ferrosi

* Ridurre I'impronta carbonica della produzione di acciaio primario
tralasciando il carbone, passando per il gas metano e virando sul vettore
energetico dell’'ldrogeno
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Residul di fusione: 1 dati del PRGR

Tabella 11.81 Evoluzione della produzione difscorie di acciaieria)- anni 2010, 2014, 2018. Dati in tonnellate. Fonte:
elaborazioni dichiarazioni MUD
Codice | P/ Variaz Variaz Variaz
EER NP Descrizione codice EER 2010 2014 2018 2010- 2014- 2010-
2014 2018 2018
100202 | NP | Scorie non frattate 1.211.330 1.023.889 1.074.850 -15,5% 5,0% -11,3%
100201 | np | Rifiuti - del trattamento 201.692 2.300 84.687 | -98,0% | 3568,3% | -58,0%
delle scorie
Totale 1.413.022 | 1.026.197 | 1.159.538 -27,4% 13,0% -17,9%

Tabella 11.82 Evoluzione della produzione d
elaborazioni dichiarazioni MUD

w anni 2010, 2014, 2018. Dati in tonnellate. Fonte:

Codice Variaz Variaz Variaz
EER P/NP | Descrizione codice EER 2010 2014 2018 2010- 2014- 2010-
2014 2018 2018
100903 NP Scorie di fusione 422.779 268.306 247.725 -36,5% -7,7% -41,4%
101003 NP Scorie di fusione 5.293 4.537 6.480 -14,3% 42,8% 22,4%
Totale 428.072 | 272.844 | 254.205 -36,3% -6,8% -40,6%
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Tabella 11.83 Evoluzione della produzione di\lorme e anime di fonderia
Fonte: elaborazioni dichiarazioni MUD

Residul di fusione: 1 dati del PRGR

anni 2010, 2014, 2018. Dati in tonnellate.

Codice P/ Variaz Variaz Variaz
EER NP Descrizione codice EER 2010 2014 2018 2010- 2014- 2010-
2014 2018 2018
Forme e anime da fonderia utilizzate,
100908 NP | diverse da quelle di cui alla voce 1009 | 116.915 117.186 113.476 0,2% -3,2% -2,9%
07
Forme e anime da fonderia utilizzate,
101008 NP | diverse da quelle di cui alla voce 1010 | 14.315 19.084 22.234 33,3% 16,5% 55,3%
o7
Forme e anime da fonderia
100906 NP | inutilizzate, diverse da quelle di cui 1.376 1.862 3.882 35,4% 108,5% 182,2%
alla voce 10 09 05
forme e anime da fonderia
101006 NP | inutilizzate, diverse da quelle di cui 105 38 566 -64,1% | 1400,3% 438,1%
alla voce 10 10 05
101007 | p | Forme e anime da fonderia utilizzate, 0 0 8| -26,4% | 2293,4% | 1660,7%
contenenti sostanze pericolose
100007 | p | Forme e anime da fonderia utilizzate, 40 4.409 4| 11002% | -99,9% | -90,9%
contenenti sostanze pericolose
forme e anime da fonderia
101005 P inutilizzate, contenenti sostanze 0 1 0 954,3% -98,4% -83,6%
pericolose
forme e anime da fonderia
100905 P inutilizzate, cantenenti sostanze 0 0 0 -100,0% -100,0%
pericolose
Totale 132.751 142.580 | 140.170 7,4% -1,7% 5,6%
Regione
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Residul di fusione: | dati del PRGR

| dati dei MUD non contemplano | residui
gestiti come «sottoprodotti», quindi sono
sottostimati

= Alcuni residui (es. scorie nere) sono gia

principalmente recuperati, altri (es. scorie
bianche) sono ancora in buona parte smaltiti
In discarica

| rifiuti da fusione sono una quota
significativa dei rifiuti speciali lombardi (circa
4-5% del totale)




Le linee guida regionali

= Documento sulla gestione delle scorie nere di
acclaieria EAF come sottoprodotto o «end of waste»
(dgr n. 5224 del 13/09/2021)

= Documento sulla gestione delle terre di fonderia di
metalli ferrosi come sottoprodotto o «end of waste»
(dgr n. 6071 del 07/03/2022)

Linee guida costruite col contributo degli stakeholder ed
il confronto nell'lambito del «Tavolo Scorie»
dell'Osservatorio regionale per 'Economia Circolare e
la Transizione Energetica, innovative nell’approccio e
proposte allo Stato (per ora senza riscontri...)
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Le linee guida regionali

Gli aspetti innovativi:

» Test di cessione fatti sulle condizioni specifiche e reali di
utilizzo

= Parametri basati su composizione specifica residuo e suoi
utilizzi

= |potizzata strada (da approfondire) per valutazioni piu
complessive ecotossicologiche

» Indicazioni alle Autorita competenti per 'autorizzazione
“caso per caso” della cessazione della qualifica del rifiuto
(sostituiscono il parere di ARPA previsto dall’art. 184-ter del
d.lgs 152/06)

= Strumento a supporto dei produttori per valutare e
dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del D.Igs n.
152/06 (sottoprodotto)
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Indirizzi e prospettive

= Proseguire la redazione di linee guida per altri
residui (es. estensione a terre di fonderia metalli non
ferrosi, scorie bianche, etc...), favorendo la gestione
come «sottoprodotto»

= Favorire ricerca e innovazione per nuovi utilizzi e
nuovi trattamenti dei residui

Da ricordare come Il settore non solo produca residui
che vanno gestiti in modo «circolare», ma sia anche
I'utilizzatore di altri residui (rottami metallici prima di
tutto), contribuendo in modo essenziale
all’economia circolare
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE




